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WIR HALTEN SCHARF.

DER WETZSTAHL - TECHNISCHE DETAILS

Der Werkstoff

Fiir alle Stahle wird ein legierter Werkzeugstahl (Werkstoff-
Nr. 2210) verwandt, mit 1,15 % C-Gehalt (Kohle), 0,6 % Chrom
und 0,03 % Vanadium. Die dadurch erzielte hohe VerschleiB-
festigkeit der Oberflache der Stahle wurde erforderlich, um
der harter werdenden Material-Qualitat der Messer-Klingen
entsprechen zu konnen.

Die Oberflache der Stahle
Zu unterscheiden sind drei Oberflachen:

Mittelfeinzug: Fiir Haushalt- und Kiichenstdhle mit meistver-
wandte Oberflache. Dieser Stahl bildet an der Messerschneide
rasch einen neuen Grat, der einen glatten Schnitt ermdglicht.

Feinzug:

Speziell fiir Metzger, die Messer selbst auf einer Schleif-
maschine nachscharfen, mit dem Wetzstahl aber den Grat
der Schneide noch aufrichten, um einen glatten Schnitt zu
erhalten.

Polierte Oberfliche:

Fiir den Gebrauch in Schlachthausern. Damit wird, wie beim
Feinzug, der Grat der vorgeschliffenen Messerschneide fiir
einen besonders glatten Schnitt aufgerichtet.

Die Harte

Grundsdtzlich muB die Oberflache der Wetzstahle harter

sein als die der Messer. Sonst waren Messerschneiden nicht
optimal scharf zu halten, und der Stahl wiirde in kurzer Zeit
abgenutzt und wertlos. Messer haben eine durchschnittliche
Harte zwischen 52 und 56 HRC. Die Mindestharte von Stahlen
sollte bei gut 60 HRC liegen. Stahle aus dem Hause Fliigel
bestehen grundsitzlich aus legiertem Werkzeugstahl mit einer
Harte von 65 HRC.

Die Hartverchromung

Die Hartverchromung schiitzt den Stahl weitgehend vor Korro-
sion. Mikroskopisch gesehen hat allerdings Hartchrom keine
geschlossene Oberfliche, und so ist der Schutz nur bedingt
maglich. Eine starkere Hartchrom-Schicht wiirde die Scharfe
der Riefelung unwirksam machen. Eine Vernickelung ware

- obwohl sie auf der Oberflache eine geschlossene Schicht
bilden wiirde - fiir die Anspriiche eines Wetzstahls zu weich.

Der Magnetismus

Wetzstahle sind magnetisch. Sie nehmen beim Wetzvorgang
kleine, anfallende Metallspanchen auf. So wird verhindert, day
spater Schnittgut damit in Beriihrung kommt.

Der Griff

Der Griff eines Wetzstahls tragt wesentlich zu einem optima-
len Einsatz bei. Entsprechend muR jeder Griff nach Handlich-
keit (Ergonomie) und Material beurteilt werden. Es gibt Griffe
aus Holz und Kunststoff. Auch wenn es um einen grofReren
und sicheren Handschutz geht, iiberwiegen die Vorteile der
Kunststoff-Griffe.

Der Handschutz

Vorrangig soll dieser Griffteil die Hand vor dem zu scharfen-
den Messer schiitzen. Der Handschutz muf} deshalb so im
Griff integriert sein, das der Stahl miihelos nach allen Seiten
einsetzbar ist. Das bietet vor allem der Kunststoff-Griff.

Der Handschutz verhindert auBerdem, daf ein runder Stahl
von der Ablage rollt.

Der Ring

Es gibt einen guten Grund, den Wetzstahl nach Gebrauch an
seinem Ring separat aufzuhangen. Bleibt namlich der Wetz-
stahl in Beriihrung mit den Messern, werden diese nach einer
gewissen Zeit ebenfalls magnetisch. Dann bleiben Wetzspan-
chen auch an den Messerschneiden kleben.
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